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Bambus-Terrassendiele ,,DassoCTECH"; 20 mm
Exterior strand woven bamboo decking ,DassoCTECH®, 20 mm
Bodenbelag fiir den AuBenbereich / Floor covering for exterior use

Bf|-51

k. A.

n/s

1. Ausfertigung / Original
Original

05.07.2018

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH - EPH
Laborbereich Oberflachenpriifung

Development and Examination Laboratory for Wood Technology Ltd. - EPH

Laboratory Surface Testing

0766

Dipl.-Ing. (BA) R. Piatkowiak

v v —

Dr. - Ing. R. Emmler

Leiter Laborbereich Oberflichenpriifung / Head of Laboratory Surface Testing

Der Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten. lede auszugsweise Vervielfdltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung
des EPH, Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Materialien. Dieser Bericht ist zweisprachig.
Im Zweifel gilt der deutsche Wortlaut.

The classification report contains 4 pages. Any duplication, even in part, requires written permission of EPH. These test results are
exclusively related to the tested material. This report has been issued bilingually. In cose of doubt, the German version is valid.

Deutsches
Institut 3}
1ir | t
Hamdechnik AL

furopaich i ts Sele i Baoproskite 0765
Raanufuichelicharerkannis Sialls dr 8 5AC 01

Geschaftsfihrer

Dr.-Ing. Rico Emmler
Amtsgericht Dresden HRE 8072
LISt.-ldmr. OE 21 60 77 44 &

Commerzbank &G
SWIFT: DRES DE FF 850 o i
IBAN: DE 13 8508 0000 0400 2982 00 e et o




Seite 2 von 4 zu Klassifizierungsbericht 2218002/F
Page 2 of 4 to classification report 2218002/F

1 Einleitung / Introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die folgen-
dem Bauprodukt in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1:2010 (D)
zugeordnet wird:

This classification report defines the reaction to fire classification assigned to the following building
product in accordance with the procedures given in DIN EN 13501-1:2010 (D):

Bambus-Terrassendiele ,DassoCTECH”; 20 mm
Exterior strand woven bamboo decking ,,DassoCTECH*; 20 mm

2 Details zum klassifizierten Bauprodukt
Details on the classified building product

2.1 Allgemeines / General

Das unter Absatz 1 genannte Bauprodukt gehort der folgenden Europaischen Technischen
Spezifizierung an:
The building product named in article 1 complies with the following European Technical Specification:

Bodenbelag (Terrassenbodenbelag ohne Spezifizierung als Bauprodukt)
Floor covering (Decking board covering without specification as building product)

2.2  Beschreibung / Description

Produktklassifikation: nicht homogenes Bauprodukt
Product classification: nonhomogeneous building product
Anwendungsbereich: Bodenbelag fiir den AuRenbereich
End use application: Floor covering for exterior use
Nenndicke: 20 mm

Nominal thickness:
Flachenmasse:

2
Mass per unit area: 22,49 kg/m

Weitere Angaben: siehe Prifbericht 2218002/F, Absatz 2
Further details: cf. Test report 2218002/F, article 2
3 Grundlagen der Klassifizierung / Bases for the classification

Der Klassifizierung des Bauproduktes nach Absatz 2 liegen nachfolgende Dokumente bzw.
Daten zugrunde.
The classification of the building product acc. to article 2 relates to the following documents/dates.

3.1  Priifberichte / Test reports

Notifizierte

.. Auftraggeber Priifbericht — Nr. Prifverfahren
AT Ordered b Test report — No Test procedure
Notified Testing body 4 . ’ &

; . DIN EN ISO
Entwicklungs- und Zhejiang Xinhaiye Bamboo 2218002/F (-A)

t ) 11925-2:2010
Priflabor Holz Technology Co., Ltd.;

technologie GmbH DIN EN ISO
Zhejiang / China ;
(Nr. 0766) jiang / 2218002/F (-B) 9239.1:2010
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3.2  Priifergebnisse / Test results

Einzelflammentest gemaf DIN EN ISO 11925-2:2010
Single-flame source test according to DIN EN ISO 11925-2:2010

Art der Beanspruchung 15s . -
Flach fl t
Kind of exposure (205) achenbeflammung / Surface impingemen
- Priifergebnis / Anforderung erfiillt
P Ch t
arameter / Characteristics N Test result [ requirements fulfilled
<
Fs<150 mm 6 Ja/ Yes
max. Flammenhéhe / max. extent of flame

Beanspruchung mit einem Warmestrahler gemaR DIN EN 1SO 9239-1:2010
Burning behaviour using a radiant heat source according to DIN EN ISO 9239-1:2010

Priifergebnis Anforderung / Klasse
Parameter / Characteristics N Test result Limit value/ class
Mittelwert / average By —s1
Kritischer Warmestrom [kW/m?]
>
Critical heat flow [kW/m?] 10,07 28,0
3
Rauchdichteint 1 [% « mi
auchdichteintegra [/o. mln]* . 19 <750
Integral smoke production [% * min]
N ... Anzahl der Prifungen / Number of tests
4 Klassifizierung und Anwendungsbereich

Classification and field of application
4.1 Referenz / Reference

Die nachfolgende Klassifizierung zum Brandverhalten des in Absatz 2 beschriebenen
Bodenbelags erfolgte gemal DIN EN 13501-1:2010, Absatz 12.

The subsequent reaction to fire classification of the floor covering, described in article 2, has been
carried out according to DIN EN 13501-1:2010, article 12.

4.2  Klassifizierung / classification

Das Bauprodukt Bambus-Terrassendiele ,,DassoCTECH"; 20 mm
The building product Exterior strand woven bamboo decking ,,DassoCTECH”; 20 mm

wird in Bezug auf sein Brandverhalten, wie folgt, klassifiziert:
has been classified in respect of the reaction to fire performance as follows:

Brandverhalten Rauchentwicklung
Reaction to fire Smoke production
d.h.
Br - S 1 ie. Bg-sl
Klassifizierung des Brandverhaltens:
Bs-sl

Reaction to fire classification:







	2218002_PB_KB_S1+Unterschrift
	2218002_F_Klass_Brand_Bodeni
	2218002_PB_KB_MA+Unterschrift

